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Weber & Leucht GmbH · Am Röhlingsberg 20 · D-36043 Fulda 

Arcora International GmbH 
Marsstraße 9 
85609 Aschheim bei München 

Auftraggeber 
 
Herr Sami Memili 

Auftragstermin 
 
24.03.2016 

Probeneingang 
 
24.03.2016 

WO-NR. 
 
1165 

Probenmaterial 

 
Kupfertuch 
 
Art. 01238 
Art. 01239 
Art. 01240 
Art. 01241 
 

Prüfauftrag 
 
Beurteilung der Oberflächenschonung von Reinigungsmitteln (R37): 
SP_0038:2010-10 

Analysendatum 
 
05.04.2016 

Analysenergebnisse nachfolgende Seite(n) 

 

Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage 
aufgeführten Akkreditierungsumfang. Nicht akkredi-
tierte Verfahren sind mit x gekennzeichnet. 
 
U Untersuchung erfolgte im Unterauftrag  
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Prüfergebnisse 

1. Beurteilung der Oberflächenschonung von Reinigungsmitteln (Nordic Ecolabelling Text 
Version 2.0, R37) 
 
Probenmaterial: Kupfertuch 
N = 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Kupfertuch ist für harte Oberflächen, wie z.B. Ceranglas geeignet 

 

Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf die eingereichten Prüfgegenstände/Proben. Ohne schriftliche Genehmigung der 
Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Wir verweisen zur Verwendung des Prüfberichtes ausdrücklich 
auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.weber-leucht.de | AGB 

Dipl.-Ing. (FH) Stephanie Leucht 

DATUM / UNTERSCHRIFT / STEMPEL 

Oberfläche Druck/Touren Glanzgradänderung  

(Makrolon) 9kPa, 12.500 Touren 60,4  

Schott Ceranfeld 9kPa, 12.500 Touren  0,7 
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